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RESUMEN
Esta revisión se dedica al ajuste de parámetros para modelos cinéticos de de-

gradación térmica de polímeros usando termogravimetría. Primero se describen 
los fundamentos del análisis de datos y se resumen las ecuaciones básicas. Luego 
los modelos cinéticos se clasifican según estas categorías: isotérmicos, diferenciales, 
integrales, e isoconversionales. Las aproximaciones para la integral de Arrhenius 
se presentan en una sección aparte. Por último se da un esquema de clasificación 
para elegir el método de análisis de datos y se muestran algunas expresiones nuevas, 
desarrolladas a partir de aproximaciones de la integral de Arrhenius.
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KINETIC MODELS OF POLYMER THERMAL DECOMPOSITION:  
A REVIEW

ABSTRACT
This review is focused on the adjustment of parameters for kinetic models of 

polymer thermal decomposition by using thermogravimetry. First, fundamentals 
of data analysis are described and basic equations are summarized. Then, kinetic 
models are classified according to the following categories: isothermal, differential, 
integral, and isoconversional. Approaches to the Arrhenius integral are shown in a 
separate section. Finally, a classification scheme is provided in order to choose the 
data analysis method and some new expressions developed from approaches to the 
Arrhenius integral are depicted.   
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INTRODUCCIÓN
La predicción de la estabilidad de los materiales 
poliméricos es de gran utilidad práctica, y requiere 
establecer su cinética de degradación térmica. En 
los estudios cinéticos se emplean técnicas de aná-
lisis térmico, ensayo mecánico, y cromatografía. 
En el análisis térmico una propiedad física de una 
sustancia, o de sus productos de reacción, se mide 
como una función de la temperatura. Dentro de 
esta categoría la termogravimetría (TG por sus 
siglas en inglés) y la calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) se usan para determinar parámetros 
cinéticos [1].

La TG es muy utilizada para estudiar la cinética 
global o macroscópica de la degradación térmica 
de polímeros porque de sus resultados se pueden 
obtener los parámetros cinéticos [2, 3]. Hay dos 
tipos de termogravimetría: el análisis termogravi-
métrico (TGA) y la termogravimetría diferencial 
(DTG). En el TGA se mide la masa de la muestra o 
el porcentaje remanente durante su calentamiento 
en condiciones controladas, mientras que en la 
DTG se mide la velocidad de pérdida de masa. Los 
resultados en función del tiempo o la temperatura 
representan el perfil termogravimétrico de un 
material [4]. Tanto en TGA como en DTG el tipo 
de calentamiento define la termogravimetría y los 
principales tipos son [4, 5]:

•	 Isotérmica: temperatura constante.

•	 Cuasi   -   isotérmica: la muestra se calienta hasta 
masa constante en cada uno de una serie de 
incrementos de temperatura.

•	 No isotérmica, o dinámica: la temperatura 
cambia de una manera predeterminada, prefe-
riblemente lineal (velocidad de calentamiento 
constante).

La termogravimetría isotérmica presenta estas 
ventajas [6]: i) permite detectar cambios de orden 
y mecanismo de reacción; ii) la velocidad de des-
composición se obtiene resolviendo analíticamente 
una ecuación diferencial o integral, permitiendo 

una evaluación fácil de parámetros; y iii) evita gra-
dientes de temperatura en la muestra debidos a la 
conducción de calor no estacionario. Pero también 
tiene limitaciones [7]: i) puede llegarse a una con-
versión considerable sin alcanzar la temperatura 
predefinida del análisis; ii) no permite conocer la 
temperatura de inicio de la reacción; iii) requiere 
varios experimentos a diferentes temperaturas, 
por lo que, iv) necesita cantidades considerables 
de muestra, además de trabajo tedioso y largo 
tiempo; y v) la temperatura se puede alejar del 
valor especificado debido a reacciones exotérmicas 
o endotérmicas, invalidando los datos.

De otro lado, la termogravimetría no isotérmi-
ca es más precisa para determinar los parámetros 
cinéticos y resuelve las limitaciones del método 
isotérmico. Tiene otras ventajas [7]: i) uso de peque-
ñas cantidades de muestra, ii) facilidad y rapidez 
del análisis, iii) mayor reproducibilidad debido al 
gran número de datos obtenibles en un solo expe-
rimento, iv) eliminación del error inducido por el 
periodo de inducción térmico, v) permite barrer en 
forma rápida un amplio rango de temperaturas, y 
vi) permite estudiar la influencia de la velocidad 
de calentamiento. 

La elección de un tipo de análisis para determi-
nar la cinética de degradación depende del tipo de 
material. Existen al menos 52 métodos analíticos 
distintos [8   -   12], que se han aplicado en degrada-
ción térmica [10], pirólisis [13], y combustión [5]. 
Por tipo de material hay métodos publicados para 
termoplásticos [10   -   11, 14   -   15], elastómeros [16], 
materiales compuestos y nonocompuestos [12], 
mezclas de polímeros [17], biopolímeros [18], carbón 
[5], residuos de petróleo [19], cauchos [20], pino 
[21], celulosa [6], quitina y quitosano [22], resinas 
epóxicas [23], fibras naturales   -   biomasa [24], aceites 
vegetales [7], y biodiesel [9].

Sin embargo, hay un punto común y es que 
cualquiera que sea el tipo de análisis, el propósito 
del tratamiento matemático de datos TG es obtener 
el “triplete cinético”: energía de activación, orden de 
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reacción, y factor preexponencial (llamado también 
factor de frecuencia). El objetivo de este trabajo es 
clasificar y resumir las aproximaciones y modelos 
matemáticos empleados para calcular el triplete 
cinético en la degradación térmica de polímeros. 
De esta forma, el experimentador tiene un esquema 
que le permite elegir la forma en que procesará 
los datos. También se presentan algunos modelos 
nuevos, obtenidos a partir de aproximaciones en-
contradas en la literatura.

1. ASPECTOS COMUNES DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS 
EXPERIMENTALES

La termogravimetría se basa en la medición de la 
masa de muestra en función del tiempo durante 
el calentamiento. Pero en lugar de la masa los cál-
culos se basan en la fracción de pérdida de peso, 
o conversión, definida como:

0

0

(1)tw w
w w

α
∞

−
=

−

donde w0, wt, y w∝ son, respectivamente, las 
medidas de masa en el inicio, en el tiempo t, y al 
finalizar el análisis. Los valores de a quedan en el 
intervalo [0,1] . La variable dependiente puede ser 
una función de a, da/dt, o ambas. La variación 
da/dt se mide experimentalmente (DTG) o se 
calculada a partir de datos a vs. t (TGA). En ter-
mogravimetría no isotérmica se usa la variación 
respecto a la temperatura, da/dT. Sin embargo, 
da/dt y da/dT están relacionadas por la velocidad 
de calentamiento B:

, (2)d d dT dB
dt dT dt dT
a a aæ öæ ö æ ö÷ ÷ ÷ç ç ç= =÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷ç ç çè øè ø è ø

así, con B se puede obtener da/dt de datos no 
isotérmicos. Y usar varios valores de B reduce los 
efectos limitadores de la transferencia de calor.

La variación da/dt se toma como el producto 
de dos funciones, una de T y otra de a

( ) ( ). (3)d k T f
dt
α α=

La constante de velocidad k(T) sigue la ecua-
ción de Arrhenius,

( ) ( )exp / , (4)k T A E RT= −

donde E es la energía de activación (o de “ac-
tivación aparente”), A es el factor preexponencial, 
y R=8.31451J/mol×K. La función f(a) depende del 
orden de reacción n. Por ejemplo, para un modelo 
de ley de potencia [7]

( ) ( ) (5)1 nf α α= −

pero existen otras formas de f [25, 13]. El tri-
plete cinético A, E, n es el conjunto de parámetros 
que gobierna la Ec. (3) y se obtiene de los datos 
experimentales da/dt, T, y a en las formas que se 
describen en las siguientes secciones.

2. CLASIFICACIÓN
El criterio de mayor uso divide a los modelos en 
diferenciales e integrales según su variable de-
pendiente [7, 22]. En los modelos diferenciales se 
ajustan datos de da/dt en función de T y a. Por 
ejemplo, empleando la forma lineal de la Ec. (3),

( ) ( )ln ln ln (6)d k T f
dt
α α= +

se puede obtener el orden de reacción y luego 
los parámetros A y E. Para obtener la ley cinética 
y el mecanismo de reacción de la degradación 
térmica de polímeros se consideran preferibles los 
modelos diferenciales que los integrales [25]. Sin 
embargo hay excepciones, por ejemplo el modelo 
Freeman   -   Carroll (ver tabla 3) no permite discernir 
el mecanismo de reacción dado que produce siem-
pre un orden de reacción aparente [27].

Los modelos integrales usan datos de a, o una 
integral de a, en función de t o T. Por ejemplo, al 
emplear la Ec. 5 la forma integral de a es
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( )
( )0

(7)
1 n

dF
α αα

α
=

−∫

de esta forma en un análisis isotérmico los 
parámetros de Arrhenius (A, E) se pueden obtener 
de datos de t en función de 1/T. No son aplicables 
a muy bajos o muy altos grados de conversión [22].

También existen categorías definidas por el 
tipo de velocidad de calentamiento: inicial, o cí-
clica. Y modelos diferenciales   -   diferenciales, que 
emplean diferencias entre da/dt [26]. Una clasifi-
cación general es la de modelos de ajuste frente a 
modelos libres [26]. La categoría de ajuste incluye 
todos los modelos con una forma de f(a) asumido 
de antemano. En cambio, en los modelos libres no 
es necesario definir la función f(a).

En los métodos libres isoconversionales, del 
conjunto total se seleccionan datos con el mismo 
valor a, aunque a distintas temperaturas o velo-
cidades de calentamiento. De esta manera f(a) 
se vuelve constante, y los parámetros A y E son 
independientes de la forma de f. Por ejemplo, en 
la Ec. 6 da/dt depende solo de la temperatura, a 
través de la constante de reacción k(T). Sin embar-
go, el tratamiento isoconversional se puede aplicar 
sin importar si los datos son TGA (a) o DTG  
(da/dt).

De los resultados de E obtenidos en los méto-
dos isoconversionales se puede deducir el tipo de 
cinética; si con distintos a se obtiene prácticamente 
el mismo E la cinética es simple de un solo paso; de 
lo contrario, es de varias etapas [28]. Sin embargo, 
también tienen desventajas; para empezar, necesi-
tan muchas mediciones a diferentes B para obtener 
suficientes datos a cada valor de a [6]. Además, en 
modelos integrales están limitados a valores de E re-
lativamente altos y son propensos a la acumulación 
de errores. Esto se debe a condiciones de frontera 
con frecuencia mal definidas y a los métodos de 
aproximación utilizados en las integrales.

3. MÉTODO DIFERENCIAL FRENTE  
A MÉTODO INTEGRAL

En análisis isotérmico se puede aplicar el método 
diferencial porque se obtienen datos de a y da/dt a 
diferentes valores fijos de temperatura. Por ejemplo, 
de la Ec. 6, con f(a)=(1–a)n

( ) ( )ln ln ln 1 , (8)d k T n
dt
α α= + −

y para cada temperatura la gráfica ln(da/dt) 
frente a ln(1–a) proporciona el orden de reacción 
n de la pendiente, y k(T) del intercepto. Luego al 
usar la forma lineal de la ecuación (4) 

( )ln ln (9)Ek T A
RT

= −

los parámetros A y E se obtienen del intercepto 
y la pendiente de la gráfica lnk(T) frente a  1/T. El 
método integral se basa en la Ec. 3, por ejemplo 
con f(a)=(1–a)n

( )( )exp / 1 , (10)nd A E RT
dt
α α= − −

y al integrar se obtiene

( )ln ln ln (11)Et F A
RT

α= − +

donde F(a) está definido en la Ec. 7. En forma 
similar al caso diferencial el parámetro E se obtiene 
de la pendiente de la gráfica ln t frente a  1/T.

Con datos no isotérmicos el análisis integral 
se basa en la velocidad de calentamiento definida 
en la Ec. 2. Remplazando da/dT=(1/B)(da/dt) en 
las Ecs. 3   -   4 se obtiene

( ) ( )exp / , (12)d A E RT f
dT B
α α= −

que se integra desde la temperatura de arran-
que (T = T0 para a = 0) y la temperatura final  
(T = T para a = a)
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( ) ( )
00

exp . (13)
T

T

d A EF dT
f B RT

α α α
α

 = = − 
 ∫ ∫

Si las temperaturas del proceso son mucho 
mayores que la temperatura inicial se acostumbra 
hacer T0 = 0 en la integral del lado derecho [1]

( )
0

exp . (14)
TA EF dT

B RT
α  ≈ − 

 ∫

4. APROXIMACIONES PARA LA INTEGRAL 
DE ARRHENIUS

El término ( )exp /E RT dT−∫  es la “temperatura 
integral” o “integral de Arrhenius”. Cuando el ca-
lentamiento es hiperbólico, es decir T = (a – Bt)–1 la 
integral tiene solución analítica y la Ec. 14 es [30]

( ) exp . (15)AR EF
BE RT

α  ≈ − 
 

Aunque en el caso general solo queda estimar 
la integral de Arrhenius con métodos numéricos 
de cuadratura su valor se puede aproximar si se 
reescribe en términos de la variable x = E / RT 
[29]. De esta forma

( )
0

exp (16)
T E EdT p x

RT R
 − = 
 ∫

donde

( ) ( )
2

exp
(17)

x

x
p x dx

x

∞ −
= ∫

Así por ejemplo la Ec. 14 se reduce a

( ) ( ) (18)A EF p x
B R

α   ≈   
  

Al igual que la forma original, la integral p(x) 
no se puede evaluar analíticamente [2], y además, 

su límite superior es indeterminado. Sin embargo, 
el cambio de variable T ® x es útil porque la forma 
de p(x) la hace similar a las funciones especiales G(x) 
y erf(x) (función error). 

Se han publicado cientos de aproximaciones 
para p(x) [29, 32   -   33], que en su mayoría siguen la 
expresión [34   -   35] 

( ) ( ) ( )2

exp
. (19)

x
p x h x

x
−

=

La aproximación es de tipo exponencial si h(x) 
tiene la forma [36]

( )ln ln . (20)h x a x bx c= + +

Pero también se les llama exponenciales a las 
formas análogas para p(x),

( )ln ln (21)p x a x bx c= + +

o

( )ln ln (22)p x ax b y x= − + +

(en estas expresiones los parámetros a y b no 
pueden ser ambos cero). En la tabla 1 se presentan 
algunas aproximaciones exponenciales, y en las re-
ferencias [29, 36] se dan varios ejemplos de la forma 
de la Ec. 22 incluyendo los parámetros a, b, y y. 

Las aproximaciones racionales vienen de la 
integración por partes p(x) = e–x/x–E1(x) y de la ex-
pansión en fracciones continuadas de la función 
integral E1(x) [32, 37]. Se les llama racionales porque 
h(x) es el cociente de dos polinomios [37] 

( )
1

1 1 0
1

1 1 0

. (23)
m m

m m
n n

n n

a x a x a x ah x
b x b x b x b

−
−

−
−

+ + + +
=

+ + + +




En la tabla 2 se dan varios ejemplos en forma 
lineal de aproximaciones racionales.

La precisión y exactitud de las aproximaciones 
exponenciales y racionales han sido revisadas a 
fondo [29, 32   -   33, 35]. Para un mismo conjunto 
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Tabla 1. Aproximaciones exponenciales para la integral de Arrhenius en la forma lineal: 

( ) ( )0 1 2ln lnp x a a x a x= − − − .

Nombre
0a  1a  2a  

Agherhiner I 0.679165 1.7276 1.01179

Agherhiner II 0.398956 1.88582 1.00174

Cai - Liu 0.460120… 1.868479… 1.001748…

Doyle 5.3308 0 1.0516

Liu - Chen - Shu - Statheropoulos 5.26936572 0 1.0516296

Madhusudanan - Krishnan - Ninan I 0.29758 1.921503 1.000953

Madhusudanan - Krishnan - Ninan II 0.299963 1.920620 1.000974

Madhusudanan - Krishnan - Ninan III 0.389677 1.884318 1.001928

Starink I 0.235 1.95 1

Starink II 0.312 1.92 1.008

Tang - Liu - Zhang - Wang 0.37773896 1.8946610 1.00145033

Fuentes: [12, 29, 40 - 41] 

Tabla 2. Aproximaciones racionales para la integral de Arrhenius. 

( ) ( ) ( )1 1
1 1 0 1 1 0/m m n n

m m n nh x a x a x a x a b x b x b x b− −
− −= + + + + + + + + 

, excepto donde se muestra otra forma. 

Primera fila: ia , segunda fila: ib .

4 4 , a b  3 3, a b  2 2, a b  1 1, a b  0 0, a b  

Fischer - Jou - Gokalgandhi h(x) = 1

Coats Redfern, m = n = 1 1  - 2

1 0

Gorbachev - Lee - Beck, m = n = 1 1 0

1 2

Van Tets, m = n = 1 1 1

1 3

Wanjun, m = n = 1 1 0

1.00198882 1.87391198

Cai, m = n = 1 1 0.66691

1 2.64943

Li (I) M = 1 1  - 2 0

n= 2 1 0  - 6

Li (II), m = 3 1 0  - 5 0

    n= 3 1 2  - 6  - 12

Li (II), m = 3 1 0  - 16/3 0

    n= 3 1 2  - 6  - 12



120 Laura M. Aranzazu R. - Paula V. Cárdenas M. - Juan M. Cárdenas G. - Guillermo H. Gaviria - Andrés F. Rojas G. - Javier I. Carrero M.

Universidad de Medellín

4 4 , a b  3 3, a b  2 2, a b  1 1, a b  0 0, a b  

Agrawal - Sivasubramanian 1  - 2 0

 m = n = 2 1 0  - 5

Cai - He, m = n = 1 0.99962 0.60642

1 2.56879

Urbanovici - Segal I 1 2  - 2

m = n = 1 1 4 0

Urbanovici - Segal II 1 2  - 2

m = n = 2 1 4 0

Urbanovici - Segal III 1 5.347 1.376

m = n = 2 1 7.347 10.069

Chen Liu I 1 2 0

m = n = 2 1 4 2

Chen Liu II 1 16/3 4/3

m = n = 2 1 22/3 10

Chen Liu III 1 6 2

m = n = 2 1 8 12

Órfao I 0.995924 1.43091 0

m = n = 2 1 3.330657 1.681543

Órfao II 0.99997 3.03962 0

m = n = 2 1 5.03637 4.1916

Órfao III,  m = n = 4

0.9999936 7.5739391 12.4648922 3.6907232 0

1 9.5733223 25.6329561 21.0996531 3.9584969

Senum Yang I 1 4 0

m = n = 2 1 6 6

Senum Yang II 1 10 18 0

m = n = 3 1 12 36 24

Senum Yang III,  m = n = 4

1 18 86 96 0

1 20 120 240 120

Zsakó, m = n = 4

1  - 4 84 0 0

1  - 2 76 152  - 32

Ji I 1 4.45239 0.76927

 m = n = 2 1 6.45218 7.6943

Ji II,  ( ) ( ) ( )2 2
3 2 1 0 3 2 1 0ln / lnh x a x a x a x a b x b x b x b= + + + + + + .

1 16.99864 3.65517 5.41337

1 18.99977 3.43593 38.49858

Ji III, 1 9.27052 16.7944 1.20025
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de datos, distintas aproximaciones de p(x) pueden 
producir resultados de A y E diferentes [3]. En las 
propuestas más recientes no se ha notado una mejo-
ra y los resultados obtenidos con las expresiones de 
las referencias [34, 37] siguen siendo aceptables, en 
particular el cociente de dos polinomios de grado 
4 se considera de gran exactitud [33].

5. ELECCIÓN DE MODELOS Y MÉTODOS
El análisis de datos requiere elegir una forma de 
f(a) y la manera de calcular los parámetros A y 
E. Existen numerosas formas de f(a) reportadas 
en la literatura [13, 25]. Para el caso particular de 
degradación térmica de polímeros, se recomienda 
la forma de ley potencia f(a) = (1–a)n, Ec. 5 [9, 17, 
24, 38   -   39].

De otro lado, hay tres criterios clave para 
elegir el método de cálculo de los parámetros de 
Arrhenius:

•	 Si los datos son isotérmicos o no.

•	 El tipo de datos disponible: a o da/dt Para el 
caso, de un conjunto de datos a(t) se puede 
calcular da/dt en forma numérica.

•	 Si hay series de datos a diferentes velocidades de 
calentamiento. Esto permite hacer un análisis 
isoconversional.

En la figura 1 se muestra un esquema de clasifi-
cación basado en los criterios anteriores. Para datos 
isotérmicos el análisis puede ser integral (con a) o 
diferencial (con da/dt). Esas dos opciones se pue-
den usar también para datos no isotérmicos, pero 
con estos el análisis puede ser isoconversional o no.

Además del esquema de clasificación se pre-
senta un resumen de modelos reportados en la 
literatura para el estudio cinético de la degradación 
térmica de polímeros (tablas 3 y 4). Son variacio-
nes de las ecuaciones 8 y 11, en las que se pueden 
aplicar aproximaciones exponenciales o racionales 
para p(x). Los modelos están clasificados en no 
isoconversionales (tabla 3) e isoconversionales 

4 4 , a b  3 3, a b  2 2, a b  1 1, a b  0 0, a b  

m = n = 3 1 11.27052 33.33602 24.21457

Junmeng - Fang - Weiming - Fusheng I, ( ) ( ) ( )2 1 0 2 1 0ln / lnh x a x a x a b x b x b= + + + +

1 0.25403 0.36665

1 0.24598 2.41457

Junmeng - Fang - Weiming - Fusheng II, ( ) ( ) ( )2 1 0 2 1 0ln / lnh x a x a x a b x b x b= + + + +

0.999940… 0.278603... 0.367233...

1 0.264770… 2.438326…

Ran - Ye I, m = 2 1  - 2 0

n = 2 1 0  - 4.6

Ran - Ye II m = 2 1  - 2 0

n = 2 1 0  - 5.2

Balarin ( ) ( )/ 4h x x x= +
 

Chen Liu IV
  

( ) ( )2 28 6 4 / / 10 20h x x x x x x   = + + − + +      

Urbanovici - Segal IV ( ) ( ) 22 2 / / 1 8 / 4 /h x x x x= + + +    

Fuentes [29, 31, 42]
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(tabla 4). En la tabla 3 los modelos Diferencial de 
Arrhenius, Kissinger, Flynn   -   Wall, Chang y Diná-
mico son modelos diferenciales; el modelo Free-
man   -   Carroll es diferencial   -   diferencia; los demás 

modelos son integrales. En la tabla 4 los modelos 
de Friedman, Sharp y Friedman   -   Reich   -   Levi son 
diferenciales, mientras que los demás son modelos  
integrales.

Tabla 3. Ecuaciones empíricas de modelos cinéticos no isoconversionales 
 ( ) ( )ln , , ln , , , /f n T g A B E T E RTα = − , excepto donde se muestra otra forma

Nombre ( ), ,f n Tα ( ), , ,g A B E T

Agrawal [31],  ( )1n = ( ) 2ln 1 / Tα− −

2

1 2

1 5

RT
AR E
BE RT

E

 
 −
 
   −     

 ( )1  n ≠ ..

Arrhenius Diferencial [9] ( ) ( )11 /d dTα α−− /A B

Arrhenius Integral [39] ( )ln 1 α− − ( ) ( )2 / 1 2 /ART BE RT E − 

Briodo [17] ( ) 1ln 1 α − −  
2 /mART BE

Chang [15] ( ) ( )/ / 1 nd dtα α− A

Chatterjee - Conrad [8] ( ) ( )/ / 1d dtα α− A

Chen y Nuttal [43] 1 α− ( )2 / 2ART B E RT − + 

Coats - Redfern [25],  ( )1n = ( ) 2ln 1 / Tα− − 21AR RT
BE E

 − 
 

 ( )1n ≠ 1 1 1
1 2- - / -
-α( )



 ( )n T n

Junmeng [42],  ( )1n = ( ) 2ln 1 / Tα− −
0.66691
2.64943

AR E RT
BE E RT

+ 
 + 

 ( )1n ≠ 1 1 1
1 2− −( )





−( )−
±

n
/T n

Lee y Beck [44] ( ) 2/F Tα ( )/AR B E RT + 

Li Chung y Hsiung [31], ( ) 2ln 1 / Tα− −
, 
( )1n =

2

1 2

1 6

RT
AR E
BE RT

E

 
 −
 
   −     

1 1 1
1 2− −( )





−( )−
±

n
/T n

Piloyan y Novikova [21] 2/ Tα /AR BE

Ran y Ye [31] ( )    1n = ( ) 2ln 1 / Tα− −

2

1 2

1 4.6

RT
AR E
BE RT

E

 
 −
 
   −     

 ( ) 1n ≠ 1 1 1
1 2− −( )





−( )−
±

n
/T n
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Nombre ( ), ,f n Tα ( ), , ,g A B E T

Augis y Bennet [45] ( )0ln / ln /m mB T T A E RT − = − 

Flynn - Wall [39] ( ) 12
exp

1 n
mm m

E A E
B RTnRT α −

 
= − 

−  

Freeman - Carroll [14, 27]
( )
( )

( )
( )

ln / ln 1
1/ 1/
d dt n E

T T R
α α∆ ∆ −

= −
∆ ∆

Gorbachev [43] 
( )

ln 2 ln
F E A E

T RT B RT
α    + = −         

Horowitz - Metzger [8, 46] ( ) 2ln ln 1 / mE RTα θ − − =  ,                       ( )1n =

( )
( )

1 2

2

1 1
ln ln

1

n
m

m m

ART E E
n BE RT RT
α θ

− − −
  = − +

−  
,  ( )1n ≠

Junmeng Modificado [42]

( ) ( )
( )2

ln 1 0.25403  ln / 0.36665
ln ln

0.24598  ln / 2.41457
E RT E RT RTAR E

BE E RT E RT RT RTT
α    − − + +

= −     + +      
,

  

( )1n =

ln ln
. � �ln / .1 1

1

0 25403 0
1

2

− −( )
−( )












=

+ ( ) +−
±

n

T n
AR
BE

E RT E RT 336665

0 24598 2 41457

RT
E RT E RT RT

E
R+ ( ) +






















−

. � �ln / . TT
,     ( )1n ≠

Kissinger [46] ( ) ( ) ( )2ln / ln / /m mB T AR E E RT= −

MacCallum - Tanner [38, 40] ( ) ( ) ( )0.4351log log / 0.4828 449 217 /F AE BR E E Tα  = − − + 

Madhusudanan [29]
( ) ( )1,921503ln ln 3,772049679 1,921503 ln 1,000953 

F AE EE
BR RTT

α     = + − −           
Método Dinámico [46] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
3 1ln ln 1 ln 1 ln ln ln
2 2m m

m m

E EB n n A T
RT RT

α
 

= + − − + + − − + 
 

Phadnis y Deshpande [3]   ( ) ( ) ( )
d EG

f g RT
αα

α α
= = −∫  con ( ) ( )1 nf α α= −  y 

( ) 21 expAR RT Eg
BE E RT

α    = − −   
   

Reich y Stivala [47]
( )
( )

21
1 2

1
1 1 22

1 1 1 1ln   
1 1

n

n
T E
T R T T

α

α

−

+

 − −      = − −    − −     

Satava y Sesták [48] ( ) ( ) ( )log log / 2.315 0.4567 /F AE BR E Rα  = − − 
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Nombre ( ), ,f n Tα ( ), , ,g A B E T

Van Krevelen [49]  

     

( ) ( )
11 1 0.368 1ln ln . 1 ln ,  1

1
1

m

E
n

RT

m m

m

A E T n
n B T RTE

RT

α −
 
  − −       = + + =    −          + 
   

( )11 1 0.368 1ln ln . 1 ln
1

1

m

E
n

RT

m m

m

A E T
n B T RTE

RT

α −
 
  − −       = + +    −          + 
   

, 

 

( )1n ≠

Wanjun [42]  

  

( )
( )2

ln 1
ln ln

1.00198882 1.87391198
AR E

B E RT RTT
α   − −

= −  
+      

, 

 
( )1n =

ln ln
. .

1 1

1 1 00198882 1 87391198

1

2

− −( )
−( )












=

+(

−
±

n

T n
AR

B E RT ))











−
E
RT

,

   

( )1n ≠

Zsakó [34, 42]     
       

( )
( )2

ln 1
ln ln  

2
AE E

B E RTY RTT
α   − −

= −  
+      

,

  
( )1n =

ln ln
1 1

1 2

1

2

− −( )
−( )












=

+( )











−

−
±

n

T n
AE

B E RTY
E
RT

,

 

( )1 .n ≠

   

( )
( )

2

22

16

4 84

RTEY
RT E ERT RT

 
 = −
 − + 

mT : temperatura a la máxima velocidad de pérdida de peso, 0T : temperatura inicial, :mα  conversión a mT , mT Tθ = −

Fuente: elaboración propia.

Las formas de los modelos reportados en la 
tabla 4 con un asterisco, 12 en total, fueron desa-
rrollados en este trabajo a partir de aproximaciones 
de p(x) descritas por Deng [29]. Por ejemplo, la 
aproximación de Cai   -   He 

( ) 0.60642 0.99962 (24)
2.56879

xh x
x

+
=

+

se remplazó en la Ec. 19

( ) ( )
2

exp

0.60642 0.99962 (25)
2.56879

xA EF
B R x

x
x

α
−  ≈   

  
+ 

 + 

y con la definición x = E / RT se obtuvo la 
forma lineal

( )

2
2.56879ln

0.99962 0.60642

ln . (26)

B E RT
T E RT

AR E
EF RTα

 +  =  +  
 

− 
  

El mismo procedimiento se aplicó para todas 
las otras formas mencionadas.

6 CONCLUSIONES
Al reducir la clasificación de los modelos para ana-
lizar datos termogravimétricos a cuatro categorías 
(isotérmicos, diferenciales, integrales, e isocon-



125Modelos cinéticos de degradación térmica de polímeros: una revisión

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 12, No. 23  pp. 113 - 130  -  ISSN 1692 - 3324  -  julio-diciembre de 2013/182 p. Medellín, Colombia

Tabla 4. Ecuaciones empíricas de modelos cinéticos isoconversionales. 

Método Ecuación

Agherhiner I [29] ( )1.7276ln ln 0.679165 1.7276ln 1.01179
 

B AE E E
R F R RTT α

      = − − −               

Agherhiner II [29] ( )1.88582ln ln 0.398956 1.88582ln 1.00174
 

B AE E E
R F R RTT α

      = − − −                

Flynn - Wall - Ozawa – Doyle [6, 
10 - 12] 

( ) ( )
0.467log log 2.315

 
AE EB

R F RTα
 

= − −  
   

Friedman [46] ( )ln ln 1 nd EA
dt RT
α α   = − −       

Friedman - Reich - Levi [50] ( )ln ln 1 nd EB A
dT RT
α α   = − −       

Gyulai - Greenhow [40] ( )
0.95823621.302ln B ln 8.1614 0.915784lnA EE

F Tα

 
= + − −  

   

Kissinger - Akahira - Sunose [13] ( )2ln lnB AR E
EF RTT α

   = −         

Sharp [19] [ ] ( )1
ln ln

n
EB A

d RTdT

α
α

 − = −
 
   

Starink I [29] ( )1.95ln ln 0.235 1.95lnB AE E E
F R R RTT α

    = − − −           

Tang [41] ( )1.89466100ln ln 0.37773896 1.89466100 ln 1.00145033 
 

B AE E E
R F R RTT α

 = − − − 
   

Cai -  He * ( ) ( )2
2.56879ln ln

0.99962 0.60642
B E RT AR E

E RT EF RTT α

   +
= −      +     

Chen Liu I * 
( )

( ) ( )

2 2

2

4 2 /
ln ln

2  

E RT R T EB AR E
E RT E F RTT α

 + +    = −   +      

Chen Liu II * ( )

2 2 2

2 2 2 2

22 103ln ln
16 4  ( )3 3

E ERT R TB AR E
E F RTT E ERT R T α

 + +    = −   + −     

Chen Liu III * ( )
2 2 2

2 2 2 2
8 12ln ln

 ( 6 2 )
B E ERT R T AR E

E F RTT E ERT R T α

  + +
= −     + −     
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Método Ecuación

Chen Liu IV * ( )
2 2 2

2 3 2 3 3 2 2
( 10 20ln ln

 ( 8 4 6 )
B E E ERT R T AR E

E F RTT E E RT R T ER T α

  + +
= −     + − +     

Li II * ( )
3 2 2 2 3 3

2 3 2 2
2 6 12ln ln

 ( 5 )
B E E RT ER T R T AR E

E F RTT E ER T α

  + + −
= −     −     

Li III * ( )
3 2 2 2

2 3 2 2
2 6 12ln ln

 ( 16 )
B E E RT ER T AR E

E F RTT E ER T α

  − − −
= −     −     

Senum Yang I * ( ) ( )
2 2

2
6 /ln ln
4  

B E RT R T E AR E
E RT E F RTT α

   + +
= −      +     

Senum Yang II * ( )
2 2 2

2 2 2 2
12 36 24 /ln ln

 ( 10 18 )
B E ERT R T E AR E

E F RTT E ERT R T α

  + + +
= −     + +     

Urbanovici - Segal I *
( )

( )2 2 2 2

4
ln ln

 ( 2 2 )
E E RTB AR E

E F RTT E ERT R T α

  +
= −     + −     

Urbanovici - Segal II *
( )

( ) ( )

2 2

2

5.5 5 /
ln ln

3.5  

E RT R T EB AR E
E RT E F RTT α

 + +    = −   +      

Urbanovici - Segal III* ( )
2 2 2

2 2 2 2
7.347 10.069ln ln

 ( 5.347 1.376 )
B E ERT R T AR E

E F RTT E ERT R T α

  + +
= −     + −     

Fuente: elaboración propia. En los métodos marcados con * las ecuaciones fueron desarrolladas en este trabajo  
a partir de las expresiones en la Ref. [29]

versionales) siempre es posible elegir un método 
para obtener el triplete cinético. En particular los 
métodos isoconversionales requieren más datos ex-
perimentales, pero se basan en el mismo conjunto 
de ecuaciones que los demás.

Como la mayoría de los métodos para calcular 
los valores de los parámetros cinéticos se basa en 
formas lineales, el uso de aproximaciones para la 
integral de Arrhenius facilita el ajuste de datos al 
remplazar la integral por una función. De esa forma 
se pueden obtener nuevas expresiones, tal como se 
mostró en este trabajo.

En cuanto a las aproximaciones, se establece 
que las aproximaciones racionales son utilizadas en 
métodos analíticos de modelos de ajuste y modelos 

libres, mientras que las aproximaciones exponen-
ciales son específicamente aplicables en modelos 
de métodos libres, especialmente en métodos 
isoconversionales.
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Tratamiento de datos experimentales

Análisis isotérmico

Análisis no isotérmico
Isoconversional

No Isoconversional

Diferencial

Diferencial

Diferencial-diferencial

Integral (racional)

Integra

Diferencial (modelo de Arrhenius) Diferencial (modelo de McCallum)

Integral (modelo de McCallum-Schoff)

0

0
0

( ) (1 ) ( )
(1 )

1( ) ( )

nt
n

w w dw f F
w w

d d dt k T f B
dt dT B dt

a a
a a a a

a

a a a
a

¥

-
® = ® = - ® =

- -

¯
æ ö÷ç® = ® = ¬÷ç ÷çè ø

ò

ln ln ( ) ln ( )d k T f
dt
a

a= + ln ln ( ) ln Et F A
RT

a= - +

01 con  1
2 t

wt n P
p k t w
= + = -

ln ln( ( ))d EAf
dt RT
a

a= - ln ln
( )y

B AE E Eb y a
T F R R RTa

æ öæ ö æ ö÷ç÷ ÷ç ç÷= + - -÷ ÷çç ç÷÷ ÷ç ç ç÷çè ø è øè ø

– v –

ln ln( )
( )
B d EA

f dT RT
a

a

é ù
ê ú = -ê úë û

2

1 1ln ( ) ln
( )

AR EF
T BE h x RT

a
é ùé ù ê úê ú = -ê úê úë û ë û

ln( / ) ln(1 )
(1 / ) ( / )
d dt n E

T a T RT
a aD D -

= -
D D

Figura 1. Esquema de los tipos de análisis de datos cinéticos
Fuente: elaboración propia
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